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Mineral | Mineral 
Beschichtung | 
Surface Treatment 

Sorte | Type 

Aluminiumtrihydrat | 
Aluminiumhydroxide 

Ja | Yes TREFIL 744 

Anhydrit | Anhydrite Ja | Yes 
Nein | No 

TREFIL 1313-600 / -600 EST/2 

Cristobalit | Cristobalite 
Nein | No SIKRON SF 3000 - SF 8000 

Ja | Yes SILBOND 006 MST - 8000 TST 

Ja | Yes SILBOND 2062 MST 

Ja | Yes SILMIKRON 805-10/1 

Glimmer (Muskovit) | Mica 
Ja | Yes TREMICA 1155-007 AST - 013 MST 

Ja | Yes TREMICA 1305-004 AST - 009 MST 

Glimmer (Phlogopit) | Mica Ja | Yes 
Nein | No 

TREFIL 1232-400 - 1232-500 AST/1 

Kaolin | China Clay 
Ja | Yes Kaolin TEC 110 

Korund | Corundum 
(Aluminiumoxid) 

Ja | Yes SEPASIL EK 

Nephelinsyenit | Nephelinsyenite 
Ja | Yes TREMINEX 958 

Quarz | Quartz 
Nein | No MILLISIL W 3 - W 11 Werk | site Haltern 

Nein | No MILLISIL W 3 - W 12 Werk | site Frechen 

Nein | No MILLISIL W 3 - W 12 Werk | site Weferlingen 

Nein | No SIKRON SF 300 - SF 800 

Nein | No SIKRON SGL 300 

Nein | No SIKRON SH 200 

Ja | Yes SILBOND W 6 EST - 800 TST 

Ja | Yes SILBOND 126 EST 

Quarzgut | Fused silica 
Ja | Yes SILBOND FW 61 EST - FW 600 EST 

Nein | No AMOSIL Körnungen 

Nein | No AMOSIL Mahlungen 

Weisser Quarz 
Nein | No Weisser Quarz 0,3-0,9 mm - 2-3 mm 

Wollastonit kurznadelig | 
Wollastonite low aspect ratio (LAR) 

Ja | Yes TREMIN 283 

Wollastonit langnadelig | 
Wollastonite high aspect ratio (HAR) 

Ja | Yes TREMIN 939 

Ja | Yes TREMIN 939-300 FST 

Ja | Yes TREMIN 939-304 

Ja | Yes TREMIN 939-955 

Ja | Yes TREMIN 939-600 PST 
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